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ОЦЕНКА ЭКРАНИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВЯЖУЩЕГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА (часть 1)

Оценка экранирующей способности поверхности вяжущего композиционного материала на частотах 70 - 90 ГГц проводилась теоретически и экспериментально. Электродинамическое моделирование экранирующих свойств композиционного материала осуществлялось с использованием значений комплексной диэлектрической и магнитной проницаемостей, их вещественных и мнимых частей. Экспериментальное исследование защитных свойств отдельных вяжущих композиционных материалов, варьирующихся по фазовому составу и электрофизическим свойствам, осуществлялось на измерительной установке (рис. 1). 
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Рис. 1. Внешний вид лабораторной установки для измерения мощности отраженного и прошедшего сигнала 
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